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FCK PREKAST CEPHE KAPLAMA SiS. VE INS. SAN. TiC. LTD. STI.

flgili yazimz ile birlikte laboratuvarimiza gonderdiginiz 10 adet cam elyaf takviyeli GRC
prekast numunelerinin 5 tanesi tizerinde TS EN 1170-4 standard1 esaslarina gore basit egilme,
digerleri uzerinde ise TS EN 1170-5 standardi esaslarina gore tam egilme deneyi yapilmis
deney sonuglar1 asagida verilmistir. Deneyler, mesnet agikligi 250 mm olarak ayarlanarak

yapilmistir.

Tablo 1. Basit Egilme Deneyi Sonuglari

Numune | Genislik | Yiikseklik | Kirlma Yiikii, D‘:;;‘::‘l:l
- o )
Kodu (mm) (mm) Fuor (kKN) ovior (MPa)
50,8 13,0 1316 38,3
51,2 13,0 1325 38,3
B 50,6 13,1 1413 40,7
50,4 12,9 1466 43,7
50,5 13,2 1307 37,1
*Numune kodlar: tarafinizdan verilmistir.
Tablo 2. Tam Egilme Deneyi Sonuglar
Numune | Genislik | Yiikseklik Orantihhk | Orantihlik Kltlll.l.la Kirilma
Kodu* (i) P Siniry, Fiop | S, 6Lop Yiikii, Dayanimu,
(kN) (MPa) FMOR (kN) OMOR (MPa)
50,9 11,2 234 9,2 1214 47,5
50,5 11,7 201 7,3 1043 37,7
T 50,9 13,0 220 6,4 1297 37,7
499 12.3 149 5,0 1003 33,2
50,1 11,9 187 6,5 1172 41,3

*Numune kodlar tarafinizdan verilmistir.
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